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, leurs effets et l'intérét de filtrer

Les polluants, leurs effets et I'intérét de filtrer :

e Humidité
o Condensation = corrosion, engorgement des tuyauteries,..
© Mauvaise combustion dans les modules de cogénération
© Mauvaise lubrification et risques d’émulsion

e Sulfure d’hydrogéne (H2S)
o Formation d’acide sulfurique en présence d’humidité (= corrosion et acidification de I’huile)
O Rejets de SO2 (polluant) dans les fumées
o Dépobt de soufre sur les tuyauteries, équipements, échangeurs...
o Fragilisation des soudures

e Siloxane
o Eléments issus de la décomposition des produits contenant du silicone
(produits d’entretien, cosmétiques, etc.)
o Dépot de silice (sable) sur les tuyauteries, dans I’huile des moteurs
O Tapisse les parois du moteur d’une couche de silice : érosion des chambres,

b

o Encrassement de la centrale de valorisation et des échangeurs Jet
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, leurs effets et l'intérét de filtrer

e Autres COV : Ammoniac, Halogénés (F et Cl) , etc...
o Rejet dans les fumées (NOX, COVNM, NMHx)
© Formation d’acides en présence d’humidité

e La poussiére
© Bouche les injecteurs
O Baisse les performances de I'huile

VERDESI
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, leurs effets et l'intérét de filtrer

Figure 1: Colmatage d’un turbocompresseur

Figure 3 : Colmatage d’un échangeur de
chaleur par des dépots de silice SiO,

Figure 6 : Dép6t de sulfate ferrique hydraté
Figure 4: Echangeur endommagé par des résidus Figure 5: Corrosion de I'intercooler (Fe2(S04)3 . x H20) sur I'échangeur fumée - =2+

de siloxanes Ve RDe S IHS
COLLOQUE TRAITEMENT ET VALORISATION DU BIOGAZ 10/04/2014 5



, leurs effets et l'intérét de filtrer
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, leurs effets et l'intérét de filtrer

Les risques de valoriser un biogaz non filtré :

e Risque financier

o Sur-présence en conduite (Intervalle de vidange d’huile doublé en présence d’une filtration ; ex : 3000h atteints sur
ISDND a Gardanne) = colt d’huile + manque a gagner de production

o Risque contractuel en terme de garantie motoriste/assurance

o Augmentation du colt de maintenance global (Contrat de maintenance réduit si filtration du biogaz ; notamment
possibilité d’application d’'un plan de maintenance type GN)

e Risque technique
o Augmentation drastique du risque de casse brutale (turbo, soupape...)
o Moins bon rendement *
o Possibilité limitée de fonctionner a 100% de charge sans risque.

e Risque environnemental
o Rejet atmosphérique, non respect de la VLE ou des arrétés préfectoraux(notamment SO2, NOX, COV)
o Possibilité limitée d’utiliser un catalyseur sur les fumées ou un ORC

*: La présence de siloxanes dans le biogaz, suite a la montée en température dans le moteur, entraine des dépéts de silice en continu
sur les organes et pieces mobiles ; s’en suit le phénoméne de cognement.

D’une part ce phénoméne peut entrainer une mise en protection du moteur par détarage (paliers successifs de charge partielle) ayant
pour conséquence une baisse notable du rendement.

D’autre part, la qualité de la combustion n’est plus assurée et une montée importante des valeurs de CO et de NOx est constatée dans - _.

les fumées. VeRDeSiS
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Il — Les principes de traitement

Principe du traitement des COV (dont Si) sur charbon actif :

e Les COV sont adsorbés par le charbon actif (phénoméne physique de captation de molécules
carbonées) :

Adsorption d’un gaz ou liquide sur une surface solide

® Conditions d’utilisation nécessaire pour une filtration performante :
o Vitesse de passage du gaz
o Humidité relative
o Hauteur de charbon

VERDESIS
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Il — Les principes de traitement

Principe du traitement de I’'H2S sur charbon actif imprégné (KOH, ...) :

e Le H2S réagit avec I'imprégnation et le transforme en S.

Formation d’une solution de surface, siége de réactions entre H2S et I'imprégnant

® Conditions d’utilisation nécessaire :
o [0,] >1% (>a 2 fois la teneur en H2S ; 1% = 10.000 ppm)
o Vitesse passage du gaz
o Humidité relative
o Hauteur de charbon

® Remarques :

o Lorsque I’'H2S traverse une couche de charbon, il entraine avec lui certains COV dont les
siloxanes,

o L’'H2S bouche les pores du charbon actif et dégrade ses performances d’adsorption des COV

VEeRDESIS
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S equipements et charbons Verdesis

Solutions de traitement de biogaz :

1- Pour traiter I’eau : refroidir le biogaz pour former des condensats
o Via un systeme d’échangeur thermiques alimentés en eau froide (groupes froids)

2- Pour traiter le H2S, COV, siloxanes

o Traitement passif : cuve de charbon imprégné, multicouches ~ (graphite pour les siloxanes)

O Pré-traitement possible par « tour de lavage » = limitation de la consommation de CA
VERDESIS combine systématiquement une a plusieurs cuve(s) aprés une tour de lavage

3- Pour filtrer les poussiére :
O Par une ou plusieurs cartouches a particule 5 um

3

vERDESIS
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es équipements et charbons Verdesis

Différents types de media :

§ Charbon actif Charbon imprégné Graphite actif
< (KOH ou KI) Microporeux
p
::!; oV H,S Petits siloxanes
‘9 Gros Siloxanes (linéaires)
v (cycliques)
VEeRDESIS
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es équipements et charbons Verdesis

FILTRE DE TRAITEMENT AIRCON 1000
POUR 500 KG DE CHARBON ACTIF

Systéeme Isolation de la
. S Plug and Play cuve
Facile d’utilisation, congu Connexion La cuve est
pour utiliser le plus rapide par recouverte d’une
efﬂcacement Ie charbon flexible en couche de laine de
DN100 roche de 40 mm

actif. S
qui limite la

condensation

Le changement de cuve

se fait par échange en

moins d’'une heure. Facilement
transportable

Le déplacement
peux se faire par

Diffusion du gaz
Equipé d’un
systeme
d’injection en
étoile pour une
diffusion du gaz

Conditions d’utilisations :

-0,49 3 6 bar
' ! g transpalette ou uniforme sur
50 a 400 m3h par anneaux de toute la section
levage de la cuve
caiy
VeRDeSIS
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es équipements et charbons Verdesis

i i Isolation
FILTRE DE TRAITEMENT AIRCONBG ' "51°" popton
u
JUSQU’ A 11.000 KG DE CHARBON ACTIF g ,z , -
Equipée d’un Limite la
plancher condensation.
Systeme passif, mobile, sans d’injection La cuve est
manipulation de charbon, pour une 1| B équipée d'une
concu pour utiliser le plus diffusion du double paroi
i d gaz uniforme ‘é’ remplie de
€ |cat?e,ment une gran e sur toute la B laine de roche
quantité de charbon actif. section de la . B
cuve i . E
Le changement de cuve se : 1
fait avec un camion en moins s 158 .
, | Systeme
d’une heure. |
. , Plug and
Piquage i
mee Play
Trois points de )
s Connexion
prélevement i
du biogaz rapl_ € par
intermédiaires flexible en
— DN200, 250
Conditions d’utilisations : ou 300
-005a0,5 ba rg * La présence d’eau limite les performances du charbon actif
400 a 4.000 m¥h (selon perte de charge maximale admissible) 2ot
VEeRDeESI
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es équipements et charbons Verdesis

FILTRE A PARTICULE

Systeme de filtration des

poussiere < 5um Event
Le changement de cartouche Permet Ouverture
est réalisé rapidement en d’évacuer le gaz sans outils

lors des Ouverture et

moins d’1/2 h

Conditions d’utilisations :
Pression et débit est adapté

sur demande et
préconisation

remplacements
de cartouches

Dispositif sur
roulette
Equipée d’un ou
plusieurs
cartouches
installées sur un
gabarit sur
roulette

COLLOQUE TRAITEMENT ET VALORISATION DU BIOGAZ
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fermeture par
goujons
d’ancrage

Purge
Evacuation de
I'eau de
I'intérieur et de
|’extérieur de
la cartouche
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IV — Les clés gestion de la filtration sur charbon actif

Composition de la cuve en charbon actif :

e A partir des hypothéses suivantes :
o Concentration en H2S, les COV, Si linéaires et cycliques
o Débit normé, pression et température

Verdesis vous donne la hauteur de charbon utile pour filtrer la totalité des polluants et la
composition des cuves suivant trois types de charbon au colt le plus favorable.

Un brevet est déposé pour l'utilisation de ce mix de CA utilisé sous forme d’'un multi-couche.

L’analyse des « analyses de biogaz » et du « charbon actif » est utilisée en continu pour ajuster
la composition de la cuve

a%w
sl@a
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IV — Les clés gestion de la filtration sur charbon actif

e Assurer le meilleur taux de charge
o Cuve de haute qualité (isolation a double paroi, diffusion du gaz...)
© Humidité contrdlée
o Suivi analytique
o Pas ou peu de zones « mortes »
o Rotation des cuves (la cuve la plus ancienne en premiére position de traversée du gaz)

e Suivre la logistique et les remplacements de media
o Planification initiale et adaptation au vu des analyses de biogaz intermédiaires
© Organisation des livraisons
o Présence sur le terrain lors des rotations de cuves
O Purge et mise en service des nouvelles cuves
o Fiche de vérification des vannes a chague changement (signature client)

e Interprétation et analyses de biogaz
o Organisation des campagnes de mesures / envois vers les labos d’analyses

O Matériel & procédure d’analyse de H2S in situ
o l'analyse des analyses permet d’optimiser les intervalles de changements et d’adapter les mix de charbon a

utiliser (normal, imprégné, graphite SAG)
o Calculs de simulations

s
sl@a
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IV — Les clés

gestion de la filtration sur charbon actif

La mise en série des cuves, afin de tenir compte de « la zone de transfert »
relative au front de saturation :

tl

—

t2

—

t3

100%

90% I
80% el

70% //

60% /

i

40%

30% /
20% /
10% //

O% T T T T T T T T T 1
t1 t2 t3

Saturation de la cuve lors de son enlevement

[ Mise en série de cuve = réduction de la consommation de charbon ]
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V — Et demain

e Utilisation de charbon actif regénérée

Les COV captés (= condensés) par le charbon actif seront libérés (= revaporisés) dans un four a haute
température ; le taux de recouvrement attendu des micropores est de ~90%.

e Comparatif de charbon actif par I'utilisation d’un pilote
Réalisation de tests (mix de charbon, humidité,...) avec objectif d’'amélioration continue
Adaptation d’'un mix de charbon optimisé suivant la qualité du gaz

VERDESI
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Merci de votre attention

Thomas Cartieaux
Responsable filtration
VERDESIS S.A.

Tél. bureau :+32(0)10.43.46.52
Fax : +32(0)10.43.46.60
Mobile FR :+33(0)6.76.58.91.65
Mobile BE :+32(0)4.84.65.83.59

Rue du Maneége, 18
B-1301 Bierges
Belgium
www.verdesis.net
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